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Ementa:    
Introdução. Estrutura dos metais. Metalografia. Pirometria. Diagramas de equilíbrio. Diagrama Fe - C. Tratamentos térmicos dos aços.

Programa:

Introdução.  Apresentação da disciplina. Normas de procedimento para as verificações e relatórios. Apresentação dos laboratórios e dos equipamentos.                                                                      Estrutura dos metais.  Generalidades. Tipos de cristais. Notação cristalográfica. Estrutura cristalina dos metais. Alotropia. Formação de ligas metálicas.                                                                                         Metalografia.  Generalidades. Preparo de corpos de prova para exame metalográfico. Exame macrográfico. Exame micrográfico.                                                                                                                       Pirometria.  Medidas de temperaturas. Pirômetros termo-elétricos. Pirômetros óticos, de redução e de resistência. Calibração.                                                                                                                    Diagramas de equilíbrio.  Introdução. Sistemas binários. Sistema isomorfo. Sistemas binários com equilíbrio de três fases. Outros tipos de reações. 

Diagrama Fe - C.  Apresentação.  Constituintes e suas propriedades.  Transformações que ocorrem durante o resfriamento lento.  Efeito da velocidade de resfriamento sobre as linhas de transformação.

Tratamentos térmicos dos aços.  Introdução.  Tratamentos térmicos:  recozimento, normalização, tempera e revenido.  Fatores e métodos de realização.  Temperabilidade:  fatores e métodos.   Transformação isotérmica e curvas TTT.  Tratamentos isotérmicos:  recozimento, austempera e martempera.                                                                                                                                                                                                                                                       
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